
公的な第三者試験機関 

“B L”の工事用材料試験 
 

 

 

 

 

 

 

当財団のつくば建築試験研究センターは、設立以来 30 年以上にわたり、公的な

試験機関として公正中立な立場で試験を実施してきており、官公庁を始め各業界

から広く信頼を頂いています。また、当センターは試験事業者認定制度（JNLA）

に基づく試験事業者として、（独）製品評価技術基盤機構に登録をしていますので、

当センターでは JNLA 標章付の試験報告書を発行致します。 

● JNLA 登録試験事業者（コンクリート圧縮強度試験、金属材料引張強度試験・曲げ強度

試験）登録番号 060218JP 

 

毎日作業が行われている建設現場では、1 日も早く試験結果が必要となります。

当センターでは、ご希望の方には試験日当日に速報として試験結果をお伝えして

います。また、試験報告書は試験日から 3 営業日で発行しています。 

● 当センターで実施しています試験項目は、裏面の試験項目と試験料金をご参照下さい。

● 試験依頼書は当財団のホームページよりダウンロードできます。 

 

試験機関に試験体を持っていく作業は、建設現場の作業者にとっては意外と時間

と手間がかかるものです。 

当センターでは、つくば市近郊の建設現場、生コン工場、ＰＣ工場には回収に伺

います。また、遠方の建設現場では、宅配便による試験体の受付や当センターで

指定した下記の運搬代行会社による試験体の採取・運搬を行っていますので、ご

利用下さい。 

● 阿部興産（株）（茨城県取手市：TEL.0297-70-2671） 

●（有）生コンクリート管理センター（茨城県土浦市：TEL.029-823-6261）

●（株）村全（茨城県流山市：TEL.04-7179-5479） 

 

 

 

 

 

 

 

迅速な対応 

当日速報と 

3 営業日発行 

試験体の 

採取・運搬

サービス 

           一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター 

          ◇工事用材料試験・無機材料試験のお問合せ先◇ 

           環境・材料性能試験研究部 

TEL.029-864-1745  FAX.029-877-0050  

           URL. http://www.cbl.or.jp/ 

           〒305-0802 茨城県つくば市立原 2 番地 
検索 BL つくば 
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◇コンクリート・モルタルの試験項目と試験料金◇ 

材 種 試験項目 試験規格・内容 試験体寸法 試験料金 

コンクリート 

圧縮試験 JIS A 1107・1108 φ50×100mm 
φ100×200mm 
φ150×300mm 供試体 1 本につき 

892 円

割裂引張試験 JIS A 1113 892 円

曲げ試験 JIS A 1106 
100×100×400mm
150×150×540mm

3,360 円

弾性係数測定 JIS A 1149 － 
供試体 1 本につき
(圧縮試験料金の他) 

14,700 円

中性化深さ試験 JIS A 1152 － 供試体 1 本につき 3,150 円

モルタル 
圧縮試験 
曲げ試験 

JIS R 5201 40×40×160mm 供試体 3 本につき 10,500 円

コンクリート 
コア端部カット コンクリートカッターによる切断 供試体 1 片面につ

き 

1,260 円

キャッピング 硫黄又は石膏等 1,050 円

コンクリート 
モルタル 

養生 標準養生 
供試体 1 本当り 

1 日につき 
52 円

報告書 

コンクリート圧縮強度試験 
1 部 

副本 1 部 
525 円
105 円

その他の試験 1 部 
1,050～
5,250 円

 

◇主な無機材料の試験項目と試験料金＊◇ 

試験項目 試験規格 試験内容等 試験料金＊＊ 

コンクリートの 
促進中性化試験 

4 週 
JIS A 1153 

CO2 濃度 5％ 
20℃、60％ 
100×100×400mm

供試体 6 体まで 
315,000 円

26 週 945,000 円

コンクリートの長さ変化試験（26 週） JIS A 1129-2 100×100×400mm 1 件につき 105,000 円

アルカリ骨材反応性試験 

JIS A 1146 モルタルバー法 
1 件につき 

5 件同時依頼 
1 件につき 

171,150 円

152.250 円

JIS A 1145 化学法 
1 件につき 

5 件同時依頼 
1 件につき 

150,150 円

133,350 円

*上記の他、骨材試験、練り混ぜ水の品質試験なども実施しています。**試験成績書（正副各 1 部）の費用を含みます。 

 

◇鉄筋（棒鋼）・鋼材の試験項目と試験料金◇ 

材 種 試験項目 試験規格・内容 試験体寸法 試験料金 

鉄筋（棒鋼） 

引張試験 
JIS Z 2241 

  JIS Z 3121 

直径 25mm 未満 

供試体 1 本につき 

1,312 円

直径 25mm 以上 1,785 円

曲げ試験 
JIS Z 2248  
JIS Z 3122 

直径に関係なく 1,785 円

鋼 材 引張試験 
JIS Z 2241 
JIS Z 3122 

厚さ 20mm 未満 1,785 円

厚さ 20mm 以上 2,415 円

厚さに関係なく 1,785 円

鉄筋（棒鋼） 

鋼 材 

弾性係数測定 
ワイヤーストレンゲ
ージによる測定 

直径・厚さに関係なく

供試体 1 本につき
(引張試験料金の他) 

14,700 円

切断加工 端部の切断 
1 端面又は 1 ヵ所

につき 
210 円

報告書 

鉄筋（棒鋼）・鋼材の引張試験・曲げ試験 
1 部 

副本 1 部 
525 円
105 円

その他の試験 1 部 
1,050～
5,250 円

一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター


